經雷射處理後窩裂溝對於
裂溝封填劑微滲漏之評估

胡文嘉▲   黃純德

高雄醫學大學口腔醫學院牙醫學研究所

牙科雷射是牙醫師在二十一世紀不可或缺的幫手，而本研究是針對目前市面上常見的牙科雷射CO2雷射、Nd:YAG雷射與Er:YAG雷射對於小窩裂溝進行表面處理，以評估其對於裂溝封填劑封填的效果。實驗方法：選擇完整無齲齒的恆牙上顎小臼齒與下顎第三大臼齒各72顆，分成兩大組（小臼齒：Etching組，大臼齒：Preparation組）。再每組9顆各分成八組，進行咬合面處理。

將樣本分別置放上裂溝封填劑，經冷熱循環處理與甲基藍試液染色，再將樣本沿頰舌側縱切成三段，在立體顯微鏡底下觀察並記錄微滲漏發生的情形，記錄的結果以Wilcoxon rank sum test與one-way ANOVA統計方式分析。

實驗結果：小窩裂溝經由鑽針擴大後再酸蝕的效果比單獨酸蝕來的佳。在雷射處理方面，CO2雷射在處理裂溝封填時，對裂溝封填劑並無明顯的效果，Nd:YAG雷射則是在低能量時，不能取代磷酸酸蝕的效果；但在用較高能量作修形時，可不用酸蝕即有良好的封填效果，而Er:YAG雷射不管是用低能量酸蝕或是高能量修形組都有與Bur+酸蝕組有相似的裂溝封填效果。
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範例





版面設定以A4直向，上下邊界2.54cm，左右邊界3.17cm；全部摘要字體級收請參考Word


1.中文標題：14P標楷體加粗


2.英文標題：14P Times New Roman，第一字母與專有名詞大寫


3.中文作者姓名：12P標楷體，負責報告者姓名右上請以▲註明


4.英文作著姓名：12P Times New Roman，負責報告者姓名右上請以▲註明


5.中文作者代表機構：12P標楷體


6.英文作者代表機構：12P Times New Roman


7.摘要內容：12P標楷體，靠左對齊，摘要內文專有名詞，請以「中華牙醫學辭彙」翻譯為準








